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1. Painantakaavion valmistus

Kaaviopainanta (engl. stencil printing) tarkoittaa menetelmaa, jossa kaavion
kuviokohtaan leikataan aukko varia varten.

1) Piirra kuvion aariviivat paperille.

Huom. Jos kaytat kuvioleikkuria, on kuvioviivan oltava yhtenainen ja tasainen.
2) Valmista kaavio

a) Jaljenna kuvio kontaktimuoville ja leikkaa askarteluveitsella. TAl

b) skannaa kuvio paperilta kuvioleikkuriin, vaihda paperin tilalle kontaktimuovi ja
anna leikkurin leikata kuvio.

Huom. Jata noin 2 cm tyhjaa kalvoa kuvion ymparille jottei vari levia reunojen yli.




2. Kankaanpainantavarit: pigmenttivarit

1. Kuultovarit

- varit lapikuultavat

2. Peittovarit

- Vol painaa tummalle pohjalle
- kovempi tuntu

Kuulto- ja peittovarit ovat
a) valmisvareja tai
b) itse sekoitettuja: pastaa (kuulto- tai peittopastaa) + varipigmentteja




1)

2)

3. Kuvion painaminen

Tee "varitopotin” esim. (filmirulla)purkista ja vaahtomuovista.
Suojaa painanta-alusta paperilla.
Suojaa myos itsesi esiliinalla.

Aseta kaavio kankaalle ja

topota varia kaavion aukoista kankaalle.

Ota topottimeen mieluummin lilan vahan varia kuin lilan paljon!
Ota kaavio varovasti irti kankaasta.

Jos tarvitset kaaviota
" uudestaan, kiinnita se
- takaisin
pohjapaperille ja
pyyhi ylimaarainen
vari pois.

Puhdista
. painantavalineet heti
tyoskentelyn jalkeen.



4. Varin kiinnitys

Kun kangas on taysin kuiva, vari pitaa viela kiinnittad kankaaseen lammaon
avulla esim. silitysrautaa kayttaen, jotta se kestaa pesua.

Laita painantakuvion alle ja p&alle kaavapaperia.
Valitse materiaalille sopiva lampadtila.
Silitd painantakuviota noin 30 sekunnin ajan.
Liikkuta rautaa rauhallisesti, jottei kangas/vari pala.
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Varin kestavyyden
VOI testata
hankaamalla varia
vaaleaan
kankaaseen.

d
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Varin
pesunkestavyyteen
vaikuttaa myos aika
eli painettua
kangasta ei kannata
) pesta lilan pian
painamisen jalkeen.




